Coatings

IVATL = CARSYSTEM

Coatings —
LAKIER SYNTETYCZNY EVOPERM
KJA.2640
Opis produktu
(Lakier nawierzchniowy na bazie zywicy alkidowej, efekt potpotysku. )

Charakteryzuje si¢ bezposrednig przyczepnos$cia do stali, bardzo dobrg silg krycia, krotkim czasem schnigcia,
odpornoscig na warunki zewnetrzne i bardzo dobra odpornoscia na UV. Posiada atest antykorozyjnosc¢i komory
solnej. W bezposredniej przyczepnosci z 50 um grubosci po wyschnigciu - 200 godzin, w cyklu z podktadem

\i grubosci 120 pm ponad 500 godzin. )
/Zastosowanie <
Do lakierowania i naprawy: konstrukcji stalowych, kontenerow, zbiornikow, maszyn przemystowych, maszyn
rolniczych, narzedzi, mebli metalowych, mebli drewnianych, ogélnie wytwarzanych produktow.
\Stosowac na stare powtoki fabryczne, utwardzone lakiery naprawcze, podktady IVAT 1K, 2K i epoksydowe. )
Dane o produkcie
(VOC (g /L) gotowego do uzycia produktu Dyr. 2004/42/CE n.a.
Cigzar wlasciwy Kg/ L:1,1 Potysk: 85 Temperatura aplikacji : 10 - 40 °C
\Termin waznosci: 36 m-cy Kolor: dowolny wedlug programu COLOR PILOT
Przygotowanie powierzchni
( szlifowanie maszynowe szlifowanie reczne )
P320 - P360 P600 - P800 / SOFT FLEX
Odtluszczanie: RDL.A111
. J
objetosciowo wagowo
|:| _ Proporcje mieszania | LAKIER EVOPERM KJA.2640 1 100 g
‘o Rozcienczalnik 0-0,1 0-10g

Rozcienczalnik: RDL.0004 (10-20°C), RDL.P333 (20-40°C)

Lepkos$¢ natrysku 16 -17 sekund Kubek Forda sF 4 w 20°C
Czas zycia mieszanki | N.A.

o

5 . Konwencjonalny 1,2 - 1,4 mm
”ii Typ pistoletu HVLP 12-14mm
. . L, HVLP - 2
§ Aplikacja oSS Konwencjonalny - 2-3
RT 21 2 Wentylacja Czas schniecia miedzy warstwami: 5 min w 20°C

Czas wentylacji: 10 min w 20°C

20°C - 24 godz.
Schniecie 60°C - N.A
IR - Zgodnie z zaleceniami producenta promiennika IR

Warstwy - 25 do 30 pm

Grubos¢ Powloki - 50 do 70 um

1s ©

Teoretyczna wydajnosc¢ (gotowego do uzycia) 6-7 m2 /1 przy grubosci 70pm

Uwagi
Mozna stosowac jako produkt 2K przy uzyciu 10% utwardzacza MS.
Maksymalna odpornos¢ chemiczna po 10 dniach.






