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Coatings WSCHOD

LAKIER POLIURETANOWY EVOPERM
KJL.0350
Opis produktu
(Chemoutwardzalny poliuretanowy lakier nawierzchniowy, efekt potysku. Charakteryzuje si¢ bardzo dobrg sitg
\krycia, krotkim czasem schnigcia, odpornoscia na warunki zewnetrzne i bardzo dobra odpornoscia na UV.

Zastosowanie
(Do lakierowania i naprawy: samochodow ciezarowych, konstrukcji stalowych, konteneréw, zbiornikoéw, maszyn
przemystowych, maszyn rolniczych, mebli metalowych, mebli drewnianych.
\Stosowac’ na stare powtoki fabryczne, utwardzone lakiery naprawcze, podktady akrylowe i epoksydowe IVAT.
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Dane o produkcie

(VOC (g /L) gotowego do uzycia produktu Dyr. 2004/42/CE 11 B (d ) (420) 420 h
Cigzar whasciwy Kg/ L:1 Potysk: 100 Temperatura aplikacji : 10 - 30 °C
Termin waznos$ci: KJL.0350 - 12 m-cy, utwardzacz EFK9.0005 - 6 m-cy

\Kolor: dowolny wedlug programu COLOR PILOT )

Przygotowanie powierzchni
-

szlifowanie maszynowe szlifowanie reczne )

P320 - P360 P600 - P800 / SOFT FLEX
Odtluszczanie: RDL.A111

objetosciowo wagowo

|:| Proporcje mieszania | LAKIER EVOPERM K]L.0350 2 100 g
Lk Utwardzacz EFK9.0005 1 50g

Rozcienczalnik 0-0,1 0-5g

Rozcienczalnik: RDL.F888 (10-20°C), RDL.S777 (20-30°C)

Lepkos$¢ natrysku 18 -21 sekund Kubek Forda sF 4 w 20°C
Czas zycia mieszanki | 1-2 godzin

o

5 . Konwencjonalny 1,3 - 1,4 mm
”iﬁ Typ pistoletu HVLP 1,3-1,4mm
§ Aplikacja Ilo$¢ warstw: 1+1
. RT 21 2 | Wentylacja Czas schniecia miedzy warstwami: 5 -10 min w 20°C

Czas wentylacji: 10 -15 min w 20°C

20°C - 18- 24 godz.
Schniecie 60°C - 40 min.
IR - Zgodnie z zaleceniami producenta promiennika IR

Warstwy - 25 do 30 pm

Grubos¢ Powloki - 50 do 60 um

1s ©

Teoretyczna wydajnosc¢ (gotowego do uzycia) 7-8 m2 /1 przy grubosci 50pm

Uwagi

Lakier mozna przelakierowac bez koniecznoS$ci szlifowania powierzchni po jego pelnym utwardzeniu do 24
godz. Ewentualne polerowanie wykona¢ po catkowitym utwardzeniu si¢ powloki lecz nie wcze$niej niz po 6 godz.
Maksymalna odporno$¢ chemiczna: po 7 dniach.
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